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Zal4cznik do pisma BM-904- l1.5-G/12

spRAwozDANIn z nln.q.l{ NR 11.5.1 t2012 tG / A

1. Nazwa i adres Zleceniodawcy: ,,TOPTEXTIL" Sp. z o.o.
30-415 Krak6w, ul. Wadowicka 12
2. Nazwa i opis przedmiotu badarfi: pr6ba - tkanina obiciowa meblowa FLORENCJA
deklarowany sklad surowcowy: 65ok poli.oreIan,35% bawelna
3. Data otrrymania przedmiotu do badafi: 2012-06-04
4. Data wykonania bada6: 20L2-06-11-18
5. Pobieranie pr6bek: pr6bka o wielkoSci prawidlowej pobrana przez Zleceniodawca
i przekazana w stanie wlaSciwym do badan
6. Badania wykonano zgodnie z: metodami badafr przedstawionymi w tabeli wynikori

Zestawienie wynik6w badafi laboratoryj nych

palrz:- sltrona 212

Badania wykonala: mgr inZ. Krysfna Wierus

1. Ilyn i ki barlah clotycz(l wyl qcznie przedmiotu b adanego.
2. Bez pisemnej zgody Kierownika Laborqtorium sprovozdanie nie mo2e byt

powielane fragmentatycznie lecz tylko w caloici.
3 . Sprawozdanie zawiera wyniki badalt obj gry,ch zabesem alrrcdytacji
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4. I|lyniki badah nie objqtych zakresem akredytacji, jelli wystepujq oznac:ono synbolgq'l)'qr4ies.zczo'
w tabeli vynikiw przy nozwie wskainika.

5 Niepewnoic pomiaru, jelli jest okreilona, zostala wyznaczona zgctdnie z zaleceniam? WfiAtfuiidoktumeneie
EA-4/16. Podqne wqrtoici niepeu,noici stonowiqniepewnoit rozszerzonclprzy poziomie ufnoici 95o4
i wso6lczvnniku rozszerzenia k=2.

Data sporzAdzenia sprawozdania: 2012-06-20
Liczba egzemplarzy sprawozdania: 4
Sprawozdanie z badari otrzymuje:

1) TOPTEXTIL Sp. z o.o. - 2 egz.,
2) IW - Laboratorium Badari Sulowcdw i Wyrob6w Wl6kienniczych (siedziba ul. Brzezifska 5/15) - | egz. a/a,
3) IW - Laboratoriun Badari Surowc6w i Wyrob6w W6kienniczych (siedziba ul. Gdariska I l8) - I egz. a/a.
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Sprawozdanie sporzqdzila:

ngr inz.ftgfr1Mo\winska

oLrchJ
Osoba autoryzuj?ca Sprawozdanie z badaf:

Nazwisko i imiE: dr inz. Beata Witkowska
Funkcja: Kierownik Techniczny Laboratorium

1lrl Laboratorium Badail Surowc6* i wyrob6w wlaJkienniczych
strona 1/2DK-25/1/ry wydanie z dnia 22.04.2010 r.



SPRAWOZDANIE Z BADAI{ NR 11.5.1 /2012 I G I A

W odniesieniu do wymagaf normy PN-EN 15618:2009 ,,Plaskie wyroby tekstylne powleczone
gumq lub tworzywami sztucznymi. Wyroby meblowe. Klasyfikacja i metody badania", badana
pr6bka: tkanina obiciowa meblowa FLORENCJA zostala zakwalifikowana:
- do Kategorii Acrw zakesie wltrzymaloSci na rozdzieranie (Kategoria A"1: > 50 N).
- do Kategorii Acrw zakresie odpomoSci na Scieranie (Kategoria A"1: 102 400 suw6w,
Scieracz welnianv. minimum stopief 2).

Koniec Sprawozdania z badan

Wskafnik Warto5d Metoda badania

Srednia wytrrymaloSd na
rozdzieranie, N
- kierunek wzdlu2ny
- kierunek poprzeczny
Wsp6lczynnik zmiennodci, %
- kierunek wzdltZny
- kierunek poprzeczny

150 +12

1 0 0 + 7

8'8
,7 ,1

PN-EN ISO 4674-l:2005,
metoda A, podw6jne rozdzieranie,
maszyna wltrzymalo5ciowa:
Zwick 1120,
liczba badanych pr6bek dla ka.Zdego
kierunku: 5,
prgdkoSi badania: 100 mm/min,
odlegloSd migdzy zaciskami: 100 mm,
szeroko66 pr6bki: i50 mm.

Wskainik Stopierfi / Ocena uszkodzenia pr6bki
liczba
suw6w

1 600

3 200

OdpornoSd na 6 400
scterante -, stopren

12 800

25 600

38 400

51 200

r02 400

(ocena
uszkodzenia
pr6bki)

1 pr6bka 2 pr6bka 3 pr6bka 4 pr6bka
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
zadne

0
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0
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0
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0
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0
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Metoda badania PN-EN ISO 5470-2.'2005 metoda 1,
icierrcz - standardowa tkanina welniana, badanie na sucho, obciqZenie - 12 kPa, w uchwltach stosowano
podkladkE z pianki.
Ocena uszkodzenia:
stopierf, 5 - calkowite; pojawilo sig podloZe wyrobu, stopieri 0 - 2adne; bez zmim.

Wynik badania: Stopiefi 0 - Uszkodzenie Zadne, powierzchnia pr6bek bez zmian
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